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Stap 1

Schenk allereerst ongeveer 25 cl water 

in de lege emmer/speciekuip.

Stap 3

Meng nu de beton met een klepel 

of schop tot het een modderige 

substantie wordt. U kunt eventueel 

tijdens het mengen meer water 

toevoegen mocht dit nodig zijn.

Stap 2

Gooi vervolgens de betonzak voor de 

helft leeg in de emmer.

Stap 4

Schep de beton in het gat als het 

hekwerk/schutting naar uw zin staan. 

Na elke 5 scheppen adviseren wij 

de beton aan te stampen met een 

stamphoutje o.i.d. zodat er geen lucht 

meer tussen zit.

STAPPENPLAN



Extra tips

Voor het beste 
resultaat en het 
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.
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Tip 1

Beton uitharden

Laat de paal na het betonnen 

in stilstand minimaal 48 uur 

uitharden, ga het hekwerk dus 

niet gebruiken. Deze tijd kan 

variëren i.v.m. temperatuur- en 

weersomstandigheden.

Na ca. 28 dagen is het beton pas 

echt goed uitgehard. Doe dus 

voorzichtig met het gebruik van het 

hekwerk de eerste paar weken.

Tip 2

Meng water met beton

Voor het beste resultaat adviseren 

wij per gat 1 zak (snel)betonmortel 

(25 kilo) te mengen met ongeveer 

2,5 liter water.

Tip 3

Steen in een gat op diepte

Als het gat voor de paal op diepte 

is, is er een mogelijkheid een steen 

onderin het gat te leggen en deze 

aan te stampen met de paal van de 

schutting tot deze op de gewenste 

hoogte is. Dit voorkomt toekomstige 

verzakkingen. 

Dit is niet voor iedereen van 

toepassing omdat in Nederland de 

hardheid van de grond in elk gebied 

varieert.
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